
















Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_______________ А.Ф. Шишкин
17.04.2024года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001/F-17/04/24 от 17.04.2024 года

Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". Адрес:  187026, 
РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский р-н, километр 16 
(автодорога п. Ульяновка – г. Отрадное), здание площадка №1

Наименование объекта испытаний1 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки 
стен

Изготовитель1 Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". Адрес: 187026, 
РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский р-н, километр 16 
(автодорога п. Ульяновка – г. Отрадное), здание площадка №1

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 001/F-17/04/24

Идентификационный номер образца № 001/F-17/04/24
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ГОСТ 27180-2019, СТО 23369647-004-2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика
испытаний

Требования
Нормируемое 

значение
Результат 

испытаний
1 2 3 4 5

Длина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

004-2015
600 600

Ширина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

004-2015
200 200

Толщина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

004-2015
9 9

Предельно допустимое 
отклонение среднего размера
для каждой плитки (две или 
четыре стороны) от рабочего 
размера W, %

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 2 0.9

Предельно допустимое 
отклонение средней 
толщины каждой плитки от 
рабочего размера W, %

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 0.5 0.5

Прямолинейность граней
Предельно допустимое 
отклонение относительно 
соответствующего рабочего 

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 1,5 0,3

1 Информация представлена заказчиком
Протокол испытаний № 001/F-17/04/24 от 17.04.2024 года

Лист 1 из 3
299



Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Показатель (характеристика)
Методика
испытаний

Требования
Нормируемое 

значение
Результат 

испытаний
1 2 3 4 5

размера W, %
Косоугольность
Предельно допустимое 
отклонение относительно 
соответствующего рабочего 
размера W, 

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 2 0,3

Кривизна лицевой 
поверхности плиток:
а) выпуклость/вогнутость по 
центру относительно
диагонали, рассчитанной по 
рабочим размерам
б) выпуклость/вогнутость по 
центру относительно 
соответсвующего рабочего 
размера W
в) коробление относительно 
диагонали, рассчитанной по 
рабочим размерам

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

+2
- 1.5

+2
- 1.5

± 2

0,1

0,21

  0,12

Качество лицевой 
поверхности (дефекты)

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

Не менее 95 %
плиток должно

быть
без видимых

дефектов, которые
могут ухудшить

внешний вид
плитки

Соответствует
требованию

Водопоглощение, % масс.
ГОСТ 27180-

2019
ГОСТ 13996-2019 Е >10 15.7

Разрушающая нагрузка, Н, 
не менее

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
600 760

Предел прочности при 
изгибе, МПа, не менее 

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
15 28

Термическая стойкость 
плиток, циклы

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
10 10

Термическая стойкость 
глазури глазурованных 
керамических плиток, °С:
- цветной
- белой

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

125
150

125
150

Устойчивость к бытовым 
химикатам и добавкам для 
водоподготовки бассейнов

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
класс А,В А

Устойчивость к кислотам и 
щелочам низкой 
концентрации

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
Классы А, В, С Класс A

Протокол испытаний № 001/F-17/04/24 от 17.04.2024 года
Лист 2 из 3
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Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 001/F-17/04/24 от 17.04.2024 года
Лист 3 из 3
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Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_______________ А.Ф. Шишкин
17.04.2024года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001/G-17/04/24 от 17.04.2024 года

Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА". Адрес:  187026, 
РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский р-н, километр 16 
(автодорога п. Ульяновка – г. Отрадное), здание площадка №1

Наименование объекта испытаний1 Изделия декоративные: вставка декоративная
Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью "МОДЕРН-

КЕРАМИКА". Адрес: 187026, РОССИЯ, Ленинградская область, 
Тосненский р-н, километр 16 (автодорога п. Ульяновка – г. 
Отрадное), здание площадка №3

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 001/G-17/04/24

Идентификационный номер образца № 001/G-17/04/24
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ГОСТ 27180-2019, СТО 23369647-005-2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика
испытаний

Требования
Нормируемое 

значение
Результат 

испытаний
1 2 3 4 5

Тип
СТО

23369647-
005-2015

СТО 23369647-
005-2015

2 2

Длина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

005-2015
200 200

Ширина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

005-2015
200 200

Толщина, мм
ГОСТ 27180-

2019
СТО 23369647-

005-2015
7 7

Предельно допустимое 
отклонение среднего размера
для каждой плитки (две или 
четыре стороны) от рабочего 
размера W, %

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 2 0.9

Предельно допустимое 
отклонение средней 
толщины каждой плитки от 
рабочего размера W, %

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 0.5 0.5

1 Информация представлена заказчиком
Протокол испытаний № 001/G-17/04/24 от 17.04.2024 года

Лист 1 из 3
299



Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Показатель (характеристика)
Методика
испытаний

Требования
Нормируемое 

значение
Результат 

испытаний
1 2 3 4 5

Прямолинейность граней
Предельно допустимое 
отклонение относительно 
соответствующего рабочего 
размера W, %

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 1,5 0,5

Косоугольность
Предельно допустимое 
отклонение относительно 
соответствующего рабочего 
размера W, 

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019 ± 2 0,1

Кривизна лицевой 
поверхности плиток:
а) выпуклость/вогнутость по 
центру относительно
диагонали, рассчитанной по 
рабочим размерам
б) выпуклость/вогнутость по 
центру относительно 
соответсвующего рабочего 
размера W
в) коробление относительно 
диагонали, рассчитанной по 
рабочим размерам

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

+2
- 1.5

+2
- 1.5

± 2

0,2

0,29

  0,2

Качество лицевой 
поверхности (дефекты)

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

Не менее 95 %
плиток должно

быть
без видимых

дефектов, которые
могут ухудшить

внешний вид
плитки

Соответствует
требованию

Водопоглощение, % масс.
ГОСТ 27180-

2019
ГОСТ 13996-2019 Е >10 16,2

Разрушающая нагрузка, Н, 
не менее

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
600 720

Предел прочности при 
изгибе, МПа, не менее 

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
15 24

Термическая стойкость 
плиток, циклы

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
10 10

Термическая стойкость 
глазури глазурованных 
керамических плиток, °С:
- цветной
- белой

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019

125
150

125
150

Устойчивость к бытовым 
химикатам и добавкам для 
водоподготовки бассейнов

ГОСТ 27180-
2019

ГОСТ 13996-2019
класс А,В А

Устойчивость к кислотам и ГОСТ 27180- ГОСТ 13996-2019 Классы А, В, С Класс A

Протокол испытаний № 001/G-17/04/24 от 17.04.2024 года
Лист 2 из 3
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Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Показатель (характеристика)
Методика
испытаний

Требования
Нормируемое 

значение
Результат 

испытаний
1 2 3 4 5

щелочам низкой 
концентрации

2019

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 001/G-17/04/24 от 17.04.2024 года
Лист 3 из 3

299













 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 Орган по сертификации «№3» при ГУП «UzTest», UZ.AMT.06.MAI.371
Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Боғибўстон, дом 210, Тел.: +998 (95) 002-82-72 

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)
 

  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Зарегистрирован в Государственном реестре
От 22 июля 2022 г.
№ UZ.SMT.01.371.80325662
Действителен до 21 июля 2025 г.
Код ТН ВЭД 6907219009

(справочно)
MCHJ «NATIONAL CERAMICS», УЗБЕКИСТАН 
(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:
 

1) Плиты керамогранитные облицовочные 2) Плиты напольные
 
 
 

(наименование, тип, марка)
Seriyali ishlab chiqarish

(количество или серийное производство)
 соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 13996-2019
 

Схема сертификации: 3 (Три)
Заявитель (изготовитель, продавец): ООО NATIONAL CERAMICS

(нужное подчеркнуть)
 

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АНГРЕН 
(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:
 а) документов «UZ TEST» DM qoshidagi «№3» SI ning 23-4776 sonli qarori
 
 
 
 б) испытания образцов “UZ TEST” DM qoshidagi “Quality and Safety-Testing” SLMning 2022 yil 13 iyuldagi №

1836C sonli sinov bayonnomasi (O’zAK.SL.0047); 
 
 
 в) акт проверки производства “UZ TEST” DM №3 MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASHTIRISH ORGANI

20.07.2022 yilda. 
 
 
 Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

«UZ TEST» DM qoshidagi «Sifat belgisi» II tomonidan bir yilda bir marta

803256

 
 
 Особые отметки: Kelishuv shartnomasi 22.07.2022 yildagi № 2022/457.
 
 
 

Знак соответствия проставляется: Qo`yiladi 
 Руководитель органа по сертификации: A.N.Alimjanov
 Эксперт: A.M.Abdujabarov















 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 Орган по сертификации “UzTest” ДУК, Қурилиш маҳсулотларини сертификатлаштириш органи,
O'ZAK.MS.0027

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Боғибўстон, дом 210, Тел.: +998 (97) 401-09-10 
(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

 
 

 
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Зарегистрирован в Государственном реестре
От 31 мая 2022 г.
№ UZ.SMT.01.0027.78547898
Действителен до 31 мая 2025 г.
Код ТН ВЭД 6907229009

(справочно)
СП ООО PRIME CERAMICS, УЗБЕКИСТАН 

(наименование предприятия, страна-изготовитель)
Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

 

Плитка керамическая(керамогранитная ) квадратная глазурованная, для пола размер :600*600*9,5 мм
 
 
 

(наименование, тип, марка)
cерийное

(количество или серийное производство)
 соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ 13996-2019
 

Схема сертификации: 3 (Три)
Заявитель (изготовитель, продавец): СП ООО PRIME CERAMICS

(нужное подчеркнуть)
 

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД САМАРКАНД ПОСЕЛОК ФАРХОД
 

(фактический и юридический адрес)
Сертификат выдан на основании:

 а) документов Решение № 51/0751 ОС Самаркандский филиал при ГУ "Уз Тест"
 
 
 
 б) испытания образцов Пр-л № 328-К от 18.05.22 г КИЛ при Уз Тест Бух-й фил.(mai.623) пр-ол № П-21 от

31.05.22г АИЛ НИИЛ №5 (O'ZAK.SL.0198) при ООО "Mintaqa Sinov Markazi" Закл-ие Рес.ССЭБ Р.Уз №
399327 от 30.05.22 г пр-л рад.исл. №34 от 30.05.22 г; №152 от 28.05.22 г

 
 
 
 в) акт проверки производства 26.05.2022 г
 
 
 
 Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:

согласно соглашении 2022/02-183 от 31.05.2022 г один раз в год ОС
при ГУ Уз Тест

785478

 
 
 Особые отметки: Сертификат действителен при соблюдении условий

хранения и транспортировки 
 
 

Знак соответствия проставляется: товаросопроводительном документе
 
 Руководитель органа по сертификации: M.I.Asatullayeva
 Эксперт: F. Narzikulov
















